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No. DE FOLIO 404

NOMBRE DEL COMISION__ING. JOSE ROSENDO PAYAN MOLINAR No. DE NOMINA 4837

PUESTO: ANALISTA ESPECIALIZADO TECNICO
AREA DE ADSCRIPCION: _GERENCIA REGIONAL CHIFUAHUA
LUGAR DE COMISION: MPIO.DE ASCENSION, CHIH.
PERIODO DE COMISION: 14y 15 de febrero de 2018

OBJETIVOS: SEGUIMIENTO TRIMESTAL
VISITA TECNICA DE CAMPO

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS:

|La visita se realizd los dias 14 y 15 de febrero del 2018, por la Lic. Rocio AdelaFlores Carrillo y el Ing. José Payan
Molinar personal del Fideicomiso de Epmento Mlnero de la Oficina Regional Chihuahua; nos atendieron el NN

_) a duefo de la mina, il AR cic de mina. El mofivo fue dar sequimiento a los
desarrollos y produccion de fa mina la Morita propledad dei i g, el cual cuenta con un credito directo
por parte de este Fideicomiso. L{

DETALLE DE RESULTADOS CGBTENIROS:

Mina La Morita.- En |z visita se observd gue el mineral se acarrea principalmente del nivel 3, donde se han tumbado
10,000 ton en el dliimo trimestre de octubre a diciembre del 2017, con ley aproimada de 120 g/ton de Ag y 4.5% de
Pby 3.5 de Zn. Actuaimente se tiene un blogue en el nivel 4 sur de 100 m. de largo par 30 m. de altura y 4 m. de
ancho con P.E de 3, lo cual representa 36, 000 ton. para procesar en |a planta de beneficio por un anc dos meses, con
leyes de 120 g/ton de Ag, 4 % de Pb y 4% de Zn. Mientras se sigue preparands mineral 2n los niveles a profundidad.
E£n los patios de |a mina se tienen en stock de BOO ton. con los mismos contenidos de minerales mencianados
anteriormente y listas para ser llevadas a la plata de beneficic lo cual represent un poco mas de una semana de
molienda.

Planta de Beneficio.- Se visito la planta y estaba en funcionamiento, el mineral gue se esta procesando actualmente
fiena contenidos de plomo y zinc més alfes vy se estan realizando pruebas de tboratorio para tener mejorar la
recuperacién de estos minerales, la plata bajo de 180 giton. a 120 g/ton. debide a que se explota a mayor profundidad,
pero sin variar la recuperacion y con |a investigacion se puede incrementar su ecuperacion ya que esta visne muy
relacionada al mineral del plomo.

P
CONCLUSIONES: (<)

El area norte y norte up de Ia mma Ia Monta cuenta con reservas probables pes barrenacion a diamante realizados por
la empresa del Sygigtl S . donde se cubicaron 1, 049,811 toneladas aplicando el error da
Kriging, las obras mineras van hacia este objetlvo y llegando a los cories de mineral de tos barrenos, se tendra mineral
suficiente para la operacién de la mina por lo menos ofros 35 afios con la producién actual de la mina y ta capacidad
de la planta de beneficio

CONTRIBUCION PARA LA INSTITUCION:

Cumpilir con el seguimiento marcado en la normatividad para las operaciones dz primer piso ¥ contar can |a
informacion necesaria para la elaboracién de las proformas de liguidacién, base para las digesicionss. Y dar
cumplimiente marcado en la normatividad de FIFOMI.

i

'‘Declaro, bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en la presen rela éndeg stos
son veridicos y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicaridy e so contrario.
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